
 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๒๙๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  กําหนดคุณภาพ 
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  (๖)  และ  (๙)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบดวยมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๑๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  เร่ือง  กําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุพลาสติก  การใชภาชนะบรรจุพลาสติก  และการหามใชวัตถุใด
เปนภาชนะบรรจุอาหาร  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้  ภาชนะบรรจุ  หมายความวา  วัตถุที่ใชบรรจุอาหาร  ไมวาดวยการใส  
หรือหอ  หรือดวยวิธีใด  ๆ  และใหหมายความรวมถึงฝาหรือจุกดวย 

ขอ ๓ ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก  ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน  ดังนี้ 
(๑) สะอาด 
(๒) ไมมีสารอื่นออกมาปนเปอนกับอาหาร  ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๓) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 
(๔) ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร 
ขอ ๔ ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก  นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ  ๓  แลว  

ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข  ๑  ทายประกาศนี้ดวย 
ขอ ๕ การตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจายของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก  

ใหวิเคราะหโดยวิธีตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๖ ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกซ่ึงใชบรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม  ตองเปนพลาสติก
ชนิดพอลิเอทิลีน,  เอทิลีน  ๑-แอลคีน  โคพอลิเมอรไรซดเรซิน,  พอลิพรอพิลีน,  พอลิสไตรีน  หรือ 
พอลิเอทิลีนเทเรฟทาลเลต 

ผลิตภัณฑนมตามวรรคหนึ่ง  ไดแก  นมเปร้ียว  นมดัดแปลงสําหรับทารก  นมปรุงแตงและครีม  
แตไมรวมถึงนมและผลิตภัณฑนมดังกลาวที่อยูในลักษณะผงหรือแหง 

ขอ ๗ หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่มีสีบรรจุอาหาร  ยกเวนในกรณี  ดังตอไปนี้ 
(๑) พลาสติกชนิดลามิเนต  (Laminate)  เฉพาะชั้นที่ไมสัมผัสโดยตรงกับอาหาร 
(๒) พลาสติกที่ใชบรรจุผลไมชนิดที่ไมรับประทานเปลือก 
(๓) กรณีอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ขอ ๘ หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําข้ึนจากพลาสติกที่ใชแลวบรรจุอาหาร  เวนแตใชเพื่อบรรจุ

ผลไมชนิดที่ไมรับประทานเปลือก 
ขอ ๙ หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่เคยใชบรรจุหรือหุมหอปุย  วัตถุมีพิษ  

หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  เปนภาชนะบรรจุอาหาร 
ขอ ๑๐ หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่ทําข้ึนเพื่อใชบรรจุส่ิงของอยางอื่นที่มิใชอาหาร  

หรือมีรูป  รอยประดิษฐ  หรือขอความใดที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารที่บรรจุ 
อยูในภาชนะนั้น  เปนภาชนะบรรจุอาหาร 

ประกาศนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อนุทิน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



บัญชีหมายเลข 1 
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295 ) พ.ศ. 2548 

ตารางที่ 1  คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก 

ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม) 
ชนิดพลาสติกที่ใชบรรจุนมหรือ 

ผลิตภัณฑนม ซึ่งดานที่สัมผัสกับอาหารเปนพลาสติกชนิด 

ชนิดพลาสติก * 
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พอลิเอทิลีนหรือ 
เอทิลีน 1-แอลคีน 
โคพอลิเมอรไรซดเรซิน พอ
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รอพ

ิลีน
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พอ
ลิเอ

ทิล
ีน  

เทเ
รฟ
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(1)  ตะกั่ว 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 100 
(2)  โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) - - - - - - - - - - - 20 20 20 - 
(3)  แบเรียม - - - 100 - - - - - - - - - - - 
(4)  สารประกอบไดบิวทิลทิน 50 - - - - - - - - - - - - - - 
(5)  เครซิลฟอสเฟต 1,000 - - - - - - - - - - - - - - 
(6)  ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 1 - - - - - - - - - - - - - - 
(7)  สารระเหยได คือ  โทลูอีน, เอทิล 
เบนซิน, ไอโซโปรปลเบนซิน, นอรมัล 
โปรปลเบนซินและสไตรีน 

- - 5,000 
2,000 ** 

- - - - - - - - - - 1,500 - 

(8)  ไวนิลิดีนคลอไรด - - - 6 - - - - - - - - - - - 
(9)  สารหนู - - - - - - - - - - - 2 2 2 - 
(10)  สารที่สกัดดวยนอรมัลเฮกเซน - - - - - - - - - - - 26,000 55,000 - - 
(11)  สารที่ละลายไดในไซลีน  - - - - - - - - - - - 113,000 300,000 - - 
(12)  บิสฟนอลเอ                                 
(รวมทั้งฟนอลและ พี-ที- บิวทิลฟนอล) 

- - - - - 500 - - - - - - - - - 

(13)  ไดฟนิลคารบอเนต -  - - - - 500 - - - - - - - - - 
(14)  แอมีนส                                   
(ไทรเอทิลาลีนและไทรบิวทิลามีน) 

- - - - - 1 - - - - - - - - - 

(15)  แคดเมียม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 100 
หมายเหตุ  :   -    ไมตองวิเคราะหตามรายการนั้น     

        *    พลาสติกชนิดอื่นที่ยังมิไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควร 
       **    กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ปริมาณสไตรีนตองไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม และปริมาณเอทิลเบนซินตองไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม 



2 
ตารางที่ 2  คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย 

ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย) 
ชนิดพลาสตกิที่ใชบรรจุนมหรือ 

ผลิตภัณฑนม ซึ่งดานที่สัมผัสกับอาหารเปนพลาสติกชนิด 

ชนิดพลาสติก * 
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** 

พอลิเอทิลีน หรือ 
เอทิลีน 1-แอลคีน 
โคพอลิเมอรไรซดเรซิน พอ

ลิพ
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ิลีน
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(1)  ฟนอล - - - - - - - - - - 

ตอ
งไม

พบ
 - - - - 

(2)  ฟอรแมลดีไฮด - - - - - - - - - - 

ตอ
งไม

พบ
 - - - - 

(3)  พลวง - - - - 0.05 - - - - - - - - - 0.025 
(4)  เจอรเมเนียม - - - - 0.1 - - - - - - - - - 0.05 
(5)  โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(6)  โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 
ที่ใชทําปฏิกิริยา 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 

(7)  สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา  
(กรณีอาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - -   - - - 

(8)  สารตกคางจากสารที่ระเหยไดใน 
กรดอะซีติกความเขมขนรอยละ 4        
(กรณีอาหารที่มีคาความเปนกรด-ดาง  
ไมเกิน 5) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 15 15 

(9)  สารตกคางจากสารที่ระเหยไดใน 
แอลกอฮอล ความเขมขนรอยละ 20  
(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  - -  -  -  - 

 



3 
ตารางที่ 2  คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจาย (ตอ) 

ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย) 
ชนิดพลาสตกิที่ใชบรรจุนมหรือ 

ผลิตภัณฑนม ซึ่งดานที่สัมผัสกับอาหารเปนพลาสติกชนิด 

ชนิดพลาสติก * 
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** พอลิเอทิลีน หรือ 
เอทิลีน 1-แอลคีน 
โคพอลิเมอรไรซดเรซิน 

พอ
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รอพ
ิลีน
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(10) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดใน  
นอรมัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ํามัน และ
อาหารที่มีไขมัน) 

150 150 
30**  

240 30 30 30 30 30 30 120 - 75 **** - - - 

(11) บิสฟนอลเอ (ฟนอลและ พี-ที-บิวทิล
ฟนอล) ที่สกัดดวยน้ํา (กรณีอาหารที่มี
ความเปนกรด-ดาง เกิน 5) 

- - - - - 2.5 - - - - - - - - - 

(12) บิสฟนอลเอ (ฟนอลและ พี-ที-บิวทิล 
ฟนอล) ที่สกัดดวยกรดอะซตีิกความเขมขน 
รอยละ 4 (กรณีอาหารที่มีความเปนกรด- 
ดาง ไมเกิน 5) 

- - - - - 2.5 - - - - - - - - - 

(13) บิสฟนอล เอ (ฟนอลและ พี-ที-บิวทิล 
ฟนอล) ที่สกัดดวยเอทานอลความเขมขน 
รอยละ 20 (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล)  

- - - - - 2.5 - - - - - - - - - 

(14) บิสฟนอล เอ (ฟนอลและ พี-ที-บิวทิล 
ฟนอล) ที่สกัดดวยนอรมัลเฮปเทน  
(กรณีไขมัน น้ํามัน และอาหารที่มีไขมัน) 

- - - - - 2.5 - - - - - - - - - 

(15) แคโพรแลกแทม - - - - - - 15 - - - - - - - - 
(16) เมทาคริเลต - - - - - - - - 30 - - - - - - 
หมายเหตุ  :     -    ไมตองวิเคราะหตามรายการนั้น   

      *    พลาสติกชนิดอื่นที่ยังมิไดกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควร 
    **     กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส  
   ***     กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส ใหวิเคราะหที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที  
 ****     สําหรับนมและผลิตภัณฑนมชนิดที่เปนครีม 


